










0,0473 0,0235 0,22

0,43 0,48

0,87

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

*** Lemn *** Vată
minerală

BCA (media) Beton
(media)

Gips Carton
(media)

Caramidă
(media)

Valorile medii ale indicilor de radioactivitate I în materialele 
de construc?ii analizate în laboratorul UTI (*** valori care se 

referă la probe neomogene, cu con?inut ridicat de aer)

Limita maximă admisă în România: 0,5
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